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MOŽNOSTI VERIFIKÁCIE DEGRADÁCIE NÁKUPNÝCH TAŠIEK Z BIODEGRADOVATE ĽNÝCH 
PLASTOVÝCH OBALOV 
 
Anita MITAŠOVÁ - Miroslav RUSKO 
 
THE OPTIONS OF VERIFICATION OF DEGRADATION OF SHOPP ING BAGS FROM 
BIODEGRADABLE PLASTIC PACKAGING MATERIALS 
 
ABSTRAKT 
Inovácie v oblasti plastov prinášajú nové biologicky rozložiteľné a kompostovateľné plastové tašky, vrecká a iné obaly. 
Biodegradovateľné plastové obalové materiály predstavujú novú generáciu obalových materiálov, ktorých hlavnou 
prednosťou je skutočnosť, že celý cyklus týchto obalových materiálov sa orientuje na ochranu životného prostredia. 
Predstavujú novú alternatívu pre špeciálne obalové účely s cieľom vyhovieť čoraz náročnejším environmentálnym kritériám. 
Dôležitým, najmä pre konečných zákazníkov je jednoznačné značenie takýchto výrobkov. 
Kľúčové slová: plasty, degradácia, biodegradovateľné plasty, kompostovanie 
 
ABSTRACT 
Innovation in the field of plastics bring new biodegradable and compostable plastic bags, sacks and other packaging 
materials.Biodegradable plastic packaging materials represent a new generation of packaging materials, whose main 
advantage is the fact that the entire cycle of these packaging materials is aimed at protecting the environment. Represent a 
new alternative for the special purpose of packaging in order to meet increasingly stringent environmental criteria. 
Important, especially for end customers is a clear marking of such products. 
Keywords: plastics, degradation, biodegradable plastics, komposting 
 
Úvod   
Plasty sa vyrábajú chemickými postupmi z ropy. Plasty sú ľahko tvarovateľné, dajú sa z nich vytiahnuť tenké fólie alebo ich 
použiť na výrobu predmetov bežnej spotreby. Sú najnovšími materiálmi, ktoré sa používajú na obaly a balenia.  
Napriek tomu, že výroba plastov je pomerne jednoduchý proces, nedá sa to vôbec povedať o ich likvidácii. Všetky produkty 
však raz stratia svoju funkčnosť a stávajú sa nepotrebnými, stanú sa odpadom. Plastový odpad predstavuje aj plastový obal, 
v ktorom je zabalený každý jeden výrobok a niekedy tých obalov je aj viac ako je potrebné, nehovoriac o obaloch, ktoré 
slúžia iba na prepravu tovaru. Dnes je plastový odpad vážnym problémom, pretože každý z nás vyprodukuje niekoľko 
kilogramov plastového odpadu ročne. Denne v domácnostiach vzniká obrovské množstvo odpadov z plastov a vzniká 
problém s ich odstránením.  
 
Označovanie obalov  
 
V zmysle zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch, povinná osoba t. j. výrobca a dovozca obalov alebo balených výrobkov 
zabezpečí označenie obalu o: 

• materiáloch, z ktorých je obal vyrobený, 
• tom, či ide o opakovane použiteľný obal alebo zálohovaný obal, ktorý nie je opakovane použiteľný, 
• spôsobe nakladania s obalom. [11] 

 
Označenie obalu podľa materiálového zloženia (príloha vyhlášky MŽP SR zo 14.3.2011) alebo označenie obalu údajom o 
materiálovom zložení obalu (zákon č. 119/2010) je v slovenských predpisoch používaný výraz pre skratku alebo číslovanie (a 
prípadne aj symbol), ktoré označuje na obale charakter použitého obalového materiálu a slúži na uľahčenie zberu, 
opätovného použitia a zhodnocovania vrátane recyklácie ako to požaduje okrem iného čl. 8 smernice 94/62/ES v platnom 
znení. [12] Označenie teda slúži na jednoduché označenie materiálu alebo viacerých materiálov, z ktorých bol vyrobený 
výrobok, na ktorom je kód umiestnený. Alfanumerická časť označenia sa neformálne občas označuje ako recyklačný kód/kód 
recyklácie. "Výtvarná" časť označenia (t.j. trojuholník tvorený troma šípkami) sa neformálne označuje aj ako recyklačný 
symbol/symbol recyklácie/recyklačný znak, jeho prítomnosť v označení však v EÚ nie je povinná (slovenská vyhláška ich 
použitie charakterizuje ako "ďalšiu možnosť" označenia obalu podľa materiálového zloženia). V Európe alfanumerickú časť 
pod opisným označením číslovací a skratkový systém stanovuje rozhodnutie Komisie 97/129/ES. [7] Skratky látok sú 
pôvodne prebrané z normy ISO 1043. Časť číslovania je pôvodne prebraná z amerického systému SPI resin identification 
coding system z roku 1988. Podobné alebo rovnaké číslovania, skratky a symboly sa používajú aj mimo Európy. 
Značky na označovanie obalov ustanovuje príloha č. 5 k vyhláške č. 91/2011 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení 
o obaloch. Vyhláška predpisuje čo sa pokladá za obalový materiál a čo sa za obal nepokladá. Medzi obaly zaraďujeme aj 
plastové tašky. [10] 
 
Degradácia plastov 
 
Procesy zahŕňajúce zmeny vo vlastnostiach polyméru (deteriorácia funkcionality) v dôsledku chemických, fyzikálnych alebo 
biologických reakcií vedúcich k štiepeniu väzby a následným chemickým premenám, sú kategorizované ako polymérna 
degradácia. Degradácia sa odzrkadľuje v zmenách materiálových vlastností (mechanické, optické alebo elektrické 
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charakteristiky), v praskaní, pukaní, erózii, zmene farby, fázovej separácii alebo delaminácii. Zmeny zahŕňajú štiepenie 
väzieb, chemickú transformáciu a tvorbu nových funkčných skupín.  Rozoznávame: 

• fotodegradáciu,  
• termodegradáciu, 
• biologická degradáciu. 

        
Degradácia znamená fyzikálnu alebo chemickú zmenu ako výsledok environmentálnych faktorov (svetlo, teplo, vlhkosť, 
chemické podmienky alebo biologická aktivita). Pri degradácii treba oddeliť úlohu termickej oxidácie, hydrolýzy a 
biologickej aktivity. V prostredí kompostu sú možné všetky cesty degradácie polyméru. Bez ohľadu na iniciačný krok 
degradácie sa pravdepodobne tvoria menšie fragmenty molekúl, ktoré ľahšie podliehajú biologickej aktivite a teda vedú k 
účinnejšej biodegradácii polyméru [2] Termická degradácia polymérov je charakterizovaná ako molekulová deteriorácia v 
dôsledku prehrievania. Pri vysokých teplotách sa môžu zložky dlhého hlavného reťazca polyméru začať oddeľovať 
(molekulové štiepenie) a reagovať s inými, čím sa zmenia vlastnosti polyméru. Termická degradácia sa všeobecne týka 
zmien molekulovej hmotnosti a distribúcie molekulových hmotností polyméru aj zmien žiaducich vlastností typických pre 
polymér. Citlivosť polymérov na fotodegradáciu je spojená so schopnosťou absorbovať škodlivú časť troposférickej slnečnej 
radiácie. To zahŕňa UV-B terestrické žiarenie (~295-315 nm) a UV-A žiarenie (~315-400 nm) zodpovedné za priamu 
fotodegradáciu (fotolýza, iniciovaná foto- oxidácia). Viditeľná časť slnečného svetla (400-760 nm) urýchľuje polymérnu 
degradáciu teplom. Infračervené žiarenie (760-2500 nm) urýchľuje termálnu oxidáciu. Väčšina plastov má tendenciu 
absorbovať vysoko-energetické žiarenie v ultrafialovej oblasti spektra, čo aktivuje ich elektróny na vyššiu reaktivitu a 
spôsobuje oxidáciu alebo inú degradáciu. Oxo-biodegradačný proces využíva dve metódy na spustenie biodegradácie: 
fotodegradácia (UV) a oxidácia. UV degradácia využíva UV svetlo na degradovanie konečného produktu. Oxidačný proces 
využíva čas a teplo na rozklad plastu. Obe metódy redukujú molekulovú hmotnosť plastu a umožňujú jeho bio- rozklad. [8] 
Termooxidácia je zložitý autooxidačný a autoakcelerujúci reťazový proces, ktorý prebieha aj bez prítomnosti svetla 
(všeobecne žiarenia), ale takmer neprebieha v neprítomnosti kyslíka. V autooxidačnej schéme vzniká iniciačnou reakciou 
polymérny radikál, a to homolytickým rozštiepením väzby C-H pôsobením tepla, prípadne v kombinácii s mechanickým 
namáhaním. V propagačnom kroku reaguje radikál s kyslíkom a vzniknutý radikál odtrháva ďalší vodík. Mechanizmus sa 
uzatvára vznikom nereaktívneho produktu v terminačnej reakcii. [6] 
 
Degradácia a biodegradácia plastov 
 
Treba odlíšiť biodegradáciu od degradácie. Degradačné fázy sa zastavujú na fragmentácii polymérov. To sa odohráva 
účinkom tepla, vlhkosti, slnečných lúčov alebo enzýmov, ktoré skracujú a zoslabujú polymérne reťazce, čo vedie k 
fragmentácii zvyškov, priečnemu viazaniu a tvorbe nepoddajnejších perzistentných zvyškov. Iba ak sú fragmenty 
konzumované mikroorganizmami ako zdroj potravy a energie, považujeme polymér za biodegradovateľný. Mineralizácia 
polymérov vyžaduje niekoľko odlišných organizmov. Jedny rozkladajú polymér na jeho konštitučné monoméry, jedny sú 
schopné využiť monoméry a ako produkty vylučujú jednoduchšie odpadné zlúčeniny a jedny by mali byť schopné využívať 
tento vylučovaný odpad. Biodegradácia teda spočíva na urýchlenom rozklade heterogénnej organickej hmoty ako následok 
sérií metabolických interakcií medzi rôznymi skupinami mikroorganizmov zmiešanej populácie. Mikroorganizmy (baktérie a 
huby) sa zúčastňujú degradácie prírodných aj syntetických plastov. Výťažok biodegradácie plastov je určovaný rôznymi 
faktormi (charakteristiky polyméru, pôdne podmienky, typ organizmu a podstata procesov). [5]  
Biodegradácia je proces, ktorým sú organické látky rozkladané živými organizmami. Organický materiál môže byť 
rozkladaný aeróbne (kyslíkom) alebo anaeróbne (bez kyslíka). Niektoré plasty sú aeróbne biodegradované vo voľnej prírode, 
anaeróbne v sedimentoch a podzemných skládkach odpadu a súčasne čiastočne aeróbne a čiastočne anaeróbne v kompostoch 
a v pôde. S biodegradáciou súvisí pojem biomineralizácia, ktorou je organická hmota premenená na minerálne zlúčeniny. 
CO2 a voda sú produkované počas aeróbnej biodegradácie; CO2 spolu s vodou a metánom sa tvoria počas anaeróbnej 
biodegradácie. Počas degradácie je polymér najprv prevedený na jeho monoméry, potom sú tieto monoméry mineralizované. 
Väčšina polymérnych molekúl je príliš veľká, aby prešli cez bunkové membrány mikroorganizmov; preto musia byť najprv 
depolymerované na menšie monoméry predtým, ako môžu byť absorbované a biodegradované vnútri mikrobiálnych buniek. 
Rozpad polyméru môže byť iniciovaný rozličnými fyzikálnymi silami (zahrievanie, zmrazovanie, ich kombinácia atď.) a 
biologickou cestou (pôsobenie mikrobiálnych enzýmov). 
Najvýznamnejšou iniciačnou reakciou environmentálnej degradácie syntetických polymérov je abiotická hydrolýza. Nárast 
molekulovej hmotnosti k poklesu degradability polyméru mikroorganizmami. Vysoké molekulové hmotnosti vedú k 
výraznému poklesu v rozpustnosti, čo je nepriaznivé pre mikrobiálny atak, pretože baktérie vyžadujú asimilovaný substrát na 
prenos cez bunkovú membránu, aby mohli byť degradované bunkovými enzýmami. Najmenej dve kategórie enzýmov sa 
aktívne zúčastňujú biologickej degradácie polymérov: extracelulárne a intracelulárne depolymerázy. Exoenzými počas 
degradácie lámu komplexné polyméry a získavajú sa tak menšie molekuly (oligoméry, diméry, monoméry) schopné 
prechodu polopriepustnými vonkajšími bakteriálnymi membránami a potom sú využité ako zdroje uhlíka a energie. Treba 
podotknúť, že biodeteriorácia a degradácia polymérneho substrátu môže zriedka dosiahnuť 100 %. Dôvodom je, že malá časť 
polyméru sa začlení do mikrobiálnej biomasy, humusu a iných prírodných produktov. [8] 
 
Biodegradovateľné plasty 
Vývoj produktov z biodegradovateľných plastov, ktoré spĺňajú požadované vlastnosti pre danú aplikáciu a po využití sú 
biologicky rozložiteľné, je významný aj z hľadiska hodnotenia ich životného cyklu. Rieši sa nielen otázka surovín ale odpadá 
aj problém s ich následnou likvidáciou. [3] 
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Obrázky 1 až 3 prezentujú príklady plastových tašiek, kde je deklarovaná ichiodegradovateľnosť. [4] 

 
Obr. 1Príklad plastovej tašky kde je deklarovaná jej biodegradovateľnosť - predná strana 

 
Obr. 2 Príklad plastovej tašky kde je deklarovaná jej biodegradovateľnosť - zadná strana 

 

 
Obr. 3  Príklad označenia s nápisom 100 % rozložiteľná taška 

 
Vývoj environmentálne degradabilných polymérov a plastov bol zahájený začiatkom 80tych rokov minulého storočia. 
Dôvodom bolo masívne a stále zvyšujúce využívanie plastových výrobkov a problémy s vyprodukovanými plastovými 
odpadmi, ako to bolo spomenuté a vysvetlené v prvej kapitole. Degradácia plastov prebieha rôznymi mechanizmami a ich 
kombináciami až do úplnej degradácie uskutočnenej biologickými procesmi, čo sa označuje ako mineralizácia. 
Biodegradovateľné polyméry a plasty nachádzajú uplatnenie v mnohých odvetviach od poľnohospodárstva, spotrebných 
produktov až po medicínu. V súčasnej dobe sa začali používať aj na výrobu poľnohospodárskych mulčovacích fólií, 
kuchynského riadu, ale hlavne sa uplatňuje aj na výrobu nákupných tašiek.  [1] 
Biodegradovateľné plastové obalové materiály predstavujú novú generáciu obalových materiálov, ktorých hlavnou 
prednosťou je skutočnosť, že celý cyklus týchto obalových materiálov sa orientuje na ochranu životného prostredia a zdravia 
obyvateľstva. Kladú si za cieľ postupne nahradiť doteraz hromadne vyrábané a používané plastové obaly z polyolefínov a 
predstavujú novú alternatívu pre špeciálne obalové účely s cieľom vyhovieť čoraz náročnejším environmentálnym kritériám. 
Vývoj a výroba nových plastových obalov je podmienená prísnym dodržiavaním environmentálnych princípov v ich celom 
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životnom cykle, tj. pri výrobe základných polymérov a aditív, pri spracovaní týchto polymérov na konkrétne plastové obaly 
(extrúziou, vstrekovaním, vyfukovaním, tepelným tvarovaním apod.), cez distribúciu obalov až po ich využitie u konečného 
spotrebiteľa. Hoci v týchto fázach životného cyklu možno hodnotiť plastové obalové materiály takmer vždy pozitívne, reálne 
problémy vznikajú vo fáze ich zneškodňovania. Tieto problémy čiastočne riešia biodegradovateľné plastové obalové 
materiály.[9] 
 
Testovanie biodegradovateľnosti plastov 
 
Pre hodnotenie biodegradability materiálov boli stanovené kritériá, ktoré sú dané technickými normami. Na tvorbe noriem sa 
v oblasti biodegradability podiela rada inštitúcií:  

• American Society for Testing and Materials (ASTM), 
• European Standardization Comitee (CEN), 
• Institute for Standard Research (ISR), 
• Intenational Standards Organisation (ISO), 
• Organic Reclamation and Composting Association (ORCA). 

  
Pre testy biodegradovateľnosti  nie sú v sústave STN zavedené žiadne normy, no aj vo svete je situácia v tejto oblasti 
pomerne komplikovaná. Existuje niekoľko testov biodegradovateľnosti, ktoré sa od seba odlišujú z dôvodu rozmanitosti 
biologického prostredia. Podmienky, za ktorých dochádza k biodegradácii polymérnych materiálov v biologickom prostredí 
závisia od toho, akým spôsobom sa plastový odpad likviduje, resp. akým spôsobom sa dostáva do prírody. Podľa toho 
rozdeľujeme biodegradáciu na : 

• aeróbnu (za prístupu vzduchu), 
• anaeróbnu (bez prístupu vzduchu),  
• biodegradáciu v pôde, 
• biodegradáciu vo vode (sladkej alebo morskej), 
• biodegradáciu na skládke odpadu. 
• biodegradáciu v komposte 

 
Pomerne dobre sú prepracované v tejto oblasti nasledovné ASTM a ISO normy: 

• ASTM D 5209 – Stanovenie anaérobnej biodegradácie plastov v prítomnosti kalu z komunálneho odpadu, 
• ASTM D 5210 – Stanovenie anaeróbnej biodegradácie plastov v prítomnosti kalu z komunálne odpadu, 
• ASTM D 5247 – Stanovenie aeróbnej biodegradovateľnosti degradabilných plastov špecifickými organizmami, 
• ASTM D 5338 – Stanovenie aeróbnej biodegradácie plastov za kontrolovaných podmienok kompostovania, 
• ASTM D 5271 – Stanovenie aeróbnej degradácie plastov v aktivovanom kale z čistiacich staníc pre vodu, 
• ISO 14851 – Vyhodnotenie konečnej aeróbnej biodegradovateľnosti plastov vo vodnom médiu - metóda spotreby 

kyslíka v uzavretom respirometri, 
• ISO 14852 – Vyhodnotenie konečnej aeróbnej biodegradovateľnosti plastov vo vodnom médiu - metóda analýzy 

uvoľneného oxidu uhličitého, 
• ISO CD 14853 – Vyhodnotenie konečnej aeróbnej biodegradovateľnosti plastov vo vodnom médiu - metóda 

premeny uhlíka na oxid uhličitý a metán, 
• ISO CD 14854 – Vyhodnotenie konečnej aeróbnej biodegradovateľnosti plastov vo vodnom médiu - metóda 

stanovenia spotreby kyslíka, produkcie   biomasy a rozpustného organického uhlíka v uzavretom respirometri,  
• ISO 14855 – Vyhodnotenie konečnej aeróbnej biodegradovateľnosti a dezintegrácie za kontrolovaných podmienok 

kompostovania - metóda uvoľneného oxidu  uhličitého. 
 
                     
Už z názvov jednotlivých noriem je zrejmé, že testy biodegradovateľnosti sa líšia jednak experimentálnym usporiadaním – 
spôsobom vystavenia testovanej vzorky biologickému prostrediu – a takisto spôsobom vyhodnotenia stupňa rozloženia 
materiálu vplyvom aplikovaného biologického prostredia. Spôsob vystavenia vzorky biologickému prostrediu by mal odrážať 
a zohľadňovať spôsob likvidácie resp. konečného uloženia polymérneho výrobku po jeho aplikačnom využití.  
Metóda podľa ISO 14855 sa prirovnáva  k norme EN 14046.  
Podľa normy EN 13432 (Obaly. Požiadavky na obaly zhodnotiteľné kompostovaním a biodegradáciou. Skúšobná schéma a 
kritériá hodnotenia na konečnú prijateľnosť obalov), ktorá bola vypracovaná v súlade so smernicou EU  DIR 94/62/ES z 20. 
decembra 1994 o obaloch a odpadov z obalov, sa materiál považuje za kompostovateľný ak spĺňa kritériá :  

• pomletá vzorka BDP zmiešaná s kompostom, termofilné inokulum, 58° C, degradácia  na 90% (oproti referenčnej 
vzorke) do 6 mesiacov, CO2, testovanie podľa EN 14 046, 

• kúsky pôvodného materiálu v 200 litrovom reaktore (kompostore) – požaduje sa aby 90% materiálu po 3 
mesiacoch kompostovania prepadlo cez 2 mm sito,  test EN 14 045,         

• materiál nesmie mať negatívny dopad na proces kompostovania, 
• nízky obsah ťažkých kovov, 
• hodnoty pH v stanovených limitoch, 
• koncentrácie prchavých znečisťujúcich látok v stanovených limitoch, 
• koncentrácie metánu, fosforu a magnézia v stanovených limitoch. 
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Environmentálna značka pre biodegradovateľné plastové obalové materiály 
Ministerstvo životného prostredia SR v rámci Národného programu environmentálneho hodnotenia  a označovania výrobkov 
v Slovenskej republike vydalo smernicu č. 0013/2000 pre environmentálne hodnotenie výrobkov a udelenie práva používať 
značku: Environmentálne vhodný výrobok pre biodegradovateľné plastové obalové materiály. Táto smernica sa vzťahuje na 
plastové obalové materiály, ktoré sú v dôsledku biologických procesov schopné biologického odbúrania. Táto smernica 
definuje pojmy ako : plastové obalové materiály alebo aj úžitkové vlastnosti plastových obalov. 
Na obrázku 4 je uvedená značka, ktorou sa podľa smernice č. 0013/2000 MŽP SR označujú výrobky, ktoré spĺňajú 
požiadavky tejto smernice. 

 
Obr. 4 Značka environmentálne vhodný produkt (MŽP SR 2000) 

 
Biodegradovateľnosť (biologická odbúrateľnosť) je definovaná ako schopnosť materiálu v kontakte s biologicky aktívnym 
prostredím (kvasinky, huby, plesne a iné mikroorganizmy) rozkladať sa na nízkomolekulové produkty pôsobením 
mikroorganizmov nachádzajúcich sa v pôde, vode, v skládkach komunálneho odpadu apod. Zároveň tieto obalové materiály 
musia spĺňať aj iné nároky ako je napríklad zdravotná neškodnosť. Musia byť funkčne uspôsobené pre uspokojenie potrieb 
spotrebiteľov, spĺňať požiadavky platných technických predpisov, predpisy v oblasti ochrany zdravia ľudí, ochrany 
spotrebiteľa a predpisy týkajúce sa ochrany a tvorby životného prostredia. Je potrebné, aby mali také fyzikálno - mechanické 
vlastnosti, aby vhodne chránili výrobok. [9] 
Environmentálne degradovateľný plastový obal sa pre účely smernice rozdeľuje na :  

• čiastočne biodegradovateľný, ktorého biologicky odbúrateľný podiel je minimálne 30 % objemových, pričom 
polovica teoreticky odbúrateľného podielu sa vo vhodnom prostredí musí odbúrať maximálne za 6 mesiacov. V 
prípade, že ide o zmes viacerých komponentov, každá zložka s obsahom nad 5 % musí samostatne spĺňať toto 
kritérium. 

• úplne biodegradovateľný, ktorého biologicky odbúrateľný podiel je minimálne 95 % objemových, pričom polovica 
teoreticky odbúrateľného podielu sa vo vhodnom prostredí musí odbúrať maximálne za 12 mesiacov. V prípade, že 
ide o zmes viacerých komponentov, každá zložka s obsahom nad 5 % musí samostatne spĺňať toto kritérium. [9] 

 
Značky pre kompostovateľné obaly a výrobky 
 
Dôležitým, najmä pre konečných zákazníkov je spoločné, jednoznačné a jasné značenie takýchto výrobkov predávaných na 
trhu. Usmerní konzumenta, ktorý ho po použití môže vyhodiť pri triedenom zbere odpadov do nádoby na bioodpad. 
Oficiálne, spoločné logo pre EU, prípadne celý svet doteraz  neexistuje. Najväčšia registrovaná organizácia zastrešujúca 
producentov BDP so sídlom v Nemecku (IBAW - the International Biodegradable Polymers Association & Working Groups, 
(http://www.ibaw.org/) 
prezentujúca svoje logo (obr. 12), zaručuje kompletné analýzy kompostovateľnosti a biodegradability, v súlade 
s požiadavkami jednotlivých krajín využívaním EU noriem. 
Takéto výrobky môžu byť následne označené spomínaným logom. V súčasnosti má spomínaná firma dominantné postavenie 
na nemeckom a dá sa povedať i na európskom trhu. 
 

   
Obr. 12 Logo pre kompostovateľné obaly a výrobky 

 
V súčasnosti existuje viacero druhov vyrábaných BDP no prekážkou ich širokého uplatnenia je ich cena a vlastnosti v 
porovnaní s bežne dostupnými plastmi ako PE, PP alebo PVC. Uplatňujú sa zatiaľ v špeciálnych aplikáciách ako sú 
kompostovateľné vrecia na bioodpad, vodorozpustné fólie, ale aj jednorazový riad.  
BDP možno podľa pôvodu rozdeliť na tri základné skupiny: 

• BDP na syntetickej báze (ropa, zemný plyn ...), 
• BDP na báze obnoviteľných zdrojov  (škrob, celulóza, proteíny, sacharidické  látky, polyhydroxyalkanoáty …), 
• BDP kombinované. 
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Druhá a čiastočne i tretia skupina materiálov rieši okrem problému odpadu aj ďalšie ekologické problémy, keďže aspoň časť 
suroviny pri ich výrobe je vždy biogénneho - obnoviteľného pôvodu. Naviac pri mnohých je primárna surovina lacným 
zdrojom získavaným z poľnohospodárskych prebytkov (škrob...) alebo vzniká ako vedľajší produkt z potravinárskych výrob, 
ktoré sa takto zhodnocujú. V inom prípade sa môže jednať o efektívne využitie odpadov z kožiarskej výroby i iných 
organických technológií. 
 
Záver 
 
Inovácie v oblasti plastov prinášajú nové biologicky rozložiteľné a kompostovateľné plastové tašky, vrecká a iné obaly. 
Napriek tomu, že využitie plastov v rôznych priemyselných odvetviach je prínosom z hľadiska energetického a 
ekonomického, nemožno zabúdať na fakt, že aj polymérne materiály sa stávajú významným odpadom. Množstvo vyrábaných 
plastov ako aj odpadov z nich stále narastá, voľná kapacita skládok klesá, náklady na ukladanie úmerne rastú - preto treba 
dlhodobo i z ekonomických dôvodov hľadať nové lepšie riešenia. Príkladom môžu byť odpady z perspektívnych 
biodegradovateľných plastov. 
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